
Propietats de l'alumini en barra i en xapa

Propietats de l'alumini a la barra:

Pesos teòrics de l'alumini a la barra

Comportament de l'alumini a la barra

Composició química de l'alumini a la barra

Aliatges de l'alumini a la barra

Propietats de l'alumini a barra i xapa:

Propietats de l'alumini en aliatge 1050

Propietats de l'alumini en aliatge 2017

Propietats de l'alumini en aliatge 1080

Propietats de l'alumini en aliatge 3003

Propietats de l'alumini en aliatge 5005

Propietats de l'alumini en aliatge 5052

Propietats de l'alumini en aliatge 5083

Propietats de l'alumini en aliatge 5754

Propietats de l'alumini en aliatge 6060

Propietats de l'alumini en aliatge 6061

Propietats de l'alumini en aliatge 6063

Propietats de l'alumini en aliatge 6082

Propietats de l'alumini en aliatge 7075

https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/pesos_teoricos_del_aluminio_en_barra.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/comportamiento_del_aluminio_en_barra.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/composicion_quimica_del_aluminio_en_barra.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/aleaciones_de_aluminio_en_barra.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_1050_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_2017_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_2017_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_1080_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_3003_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_5005_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_5052_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_5083_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_5754_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_6060_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_6061_aluminio(1).pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_6063_aluminio.pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_6082_aluminio(1).pdf
https://www.alacermas.com/storage/backend/old/files/aluminio/chapa_7075_aluminio.pdf

